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摘要：随着长期的实践和技术创新，国内的建筑施工技术已

经取得了一定的成就。先进的施工技术和设备在建筑工程施工中

的运用，不仅提升了建筑工程的质量和效率，还为整个行业的可

持续发展增添强大推力。大体积混凝土施工技术在现代化建筑工

程中应用率不断提升，是建立在各种操作规范之上的。要严格的

遵循相关的工作流程，为施工质量的提升打下坚实的基础。实际

上，因为大体积混凝土的浇筑难度较大等因素，导致技术人员不

能很好的掌握施工技术。不仅降低了大体积混凝土的施工质量，

还对于工程整体的结构强度形成巨大影响。
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引言

为了保障房屋建筑整体工程质量，需要对工程各项施工技

术加强控制，确保技术具有良好的应用效果。目前房屋建筑工程

当中，大体积混凝土技术虽然具有比较广泛的应用，并且在该技

术支持下有效地保障了建筑整体性和稳定性，但是却经常出现裂

缝、钢筋锈蚀等质量问题，影响房屋建筑总体质量。

一、大体积混凝土质量控制原则

（一）环境控制

在大体积混凝土施工过程中，想要实现对其质量的有效控

制，就必须做好环境控制，这是第一工作原则。在混凝土施工过

程中，外部环境会对其施工难度、施工质量带来直接影响，想要

保证大体积混凝土的施工质量，就必须做好对施工环境的有效分

析，并能够根据气候、温度环境的分析，进行大体积混凝土施工

工作的有效设计，从而确保外部环境不会对大体积混凝土质量造

成影响。

（二）设计第一

在大体积混凝土施工过程中，“设计第一”是最基本的工

作原则。设计是基于工程建设需求而制定的施工方案，其能够在

充分考虑各方因素的基础上，进行施工模式的设计，是具有绝对

科学指导价值的。在实际施工过程中，施工人员必须能够根据施

工设计进行大体积混凝土的施工。如果出现不得不改变设计的情

况，也需要设计人员经过勘察和分析后，给出施工方案，从而确

保大体积混凝土施工行为的科学有效。

（三）因地制宜

因地制宜是大体积混凝土施工过程中的重要原则。在实际施

工过程中，无论是设计人员还是施工人员，都要根据施工现场的

实际情况，制定混凝土施工的策略。如果施工现场场地够大，就

在现场设置拌和站，以确保能够做到现用现拌，保证大体积混凝

土的基本质量。如果市场现场环境恶劣，场地较小，那么就必须

采取混凝土外部运输的方式予以施工，从而做到以最佳方案完成

施工任务，为大体积混凝土施工质量提供保障。

二、建筑工程大体积混凝土施工技术要点分析

（一）科学配制混凝土

在该技术应用中，对配制原材料进行合理化选择之后，还

要对混凝土具体配制比例进行科学确定，基于工程质量需求以及

原材料特性和质量，对配制比例实现全面分析。在工程施工当中

运用该技术，不能直接套用传统大体积混凝土对应的配制比例，

需要按照此工程实际情况与施工要求，重新判定和选择配合比。

配制混凝土期间，操作人员需要对砂石含水量进行严格控制，保

证混凝土具体配制中，其添加剂和原料具有合理的比例安排。同

时，还要重视控制水泥用量。配合比的设计要经过多次试验后，

最终确定最佳用量。

（二）科学应用水汽加热施工技术

该技术应用中，还要合理运用水汽加热技术，并以此为基础

有效保障综合施工质量。在混凝土搅拌过程中，需要科学控制混

凝土温度，在蒸汽炉设备的有效运用下，可以确保混凝土搅拌环

节，其室内温度最大限度地接近室外温度，对保障混凝土综合施

工质量具有重要作用。由于大体积混凝土具有非常大的浇筑量，

因此，需要加强控制浇筑当中的温度，尽量在施工当中减小水化

热的温差，保证混凝土外表面与环境之间的温度差控制在15℃之

内，外表和内部温差要尽量控制在25℃之内。

（三）做好大体积混凝土浇筑工作

在大体积混凝土实现浇筑作业之前，施工人员要对钢筋保

护层尺寸、钢筋浇筑点等数据实现科学测量和收集，彻底清理模

板，保证数据完整、模板平整与清洁之后，方可开展浇筑工作。

浇筑操作当中，操作人员需要及时关注预埋件和钢筋实际状况，

若出现变形或者位移现象，需要及时处理，保证模板和大体积混

凝土之间紧密的连接。浇筑方法主要有推移式浇筑法和分层浇筑

法，需要结合设计方案、现场实际情况等进行优化选择。浇筑作

业要保持连续性，若无法全程连续浇筑，要尽可能地缩减间断时

间。在大体积混凝土充分进入模板后，作业人员需要及时做好振

捣工作，确保混凝土在模板当中具有良好的连续性与均匀性。

（四）科学进行表面处理

在大体积混凝土施工过程中，科学进行表面处理是保证其

施工质量的重要措施。通常情况下，在完成大体积混凝土浇筑之

后，在其成型的72h之内，其会因混凝土表面水分蒸发过快，而

导致大体积混凝土表面与内部之间出现温差，并在这种温差作用

下产生温差应力，进而导致混凝土表面出现应力裂缝，一旦出现

应力接缝其会对大体积混凝土质量带来直接影响。基于此，为了

避免出现大体积混凝土内外温差过大而出现温度应力，在完成浇

筑的48h之后，施工人员必须对混凝土表面的泥浆进行清洗，并

使用长刮尺进行混凝土表面的刮平，完成刮平后，还必须对其予

以压紧，确保混凝土内部的紧实程度。由于混凝土表面的龟裂多

出现在其初凝以后，因此在混凝土终凝之前，施工人员必须进行

二次的抹平与压实，从而有效避免大体积混凝土在完全凝结后出

现裂缝病害。在后期施工过程中，如果必须解开保温层，那么必

须对及时予以覆盖，以避免混凝土受到外部环境影响而出现内部

水分蒸发速率不一致，出现裂缝病害。

结束语

大体积混凝土的浇筑虽然在现阶段呈现出了问题，裂缝产

生的隐患虽然不能够被完全解决，但是在现在的研究发展之下，

裂缝也在不断的被克服，研究人员研究过程中也在不断地研究发

展新技术，探讨寻求更大的进步。因为大体积混凝土浇筑特色独

具，影响它的因素也非常之多，所以在研究过程中应该将它重视

起来，将它发展到高质量、高效率，让这项在建筑施工中最重要

的一个环节能够蓬勃发展，让这样的环节能够成为建筑施工中的

中流砥柱，让社会主义现代化建设能够更加的绚烂多姿。
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